聚乙二醇600

Juyi’erchun 600

Macrogol 600
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【鉴别】 （1）取本品0.05g，加稀盐酸溶液5ml和氯化钡试液1ml，振摇，必要时可过滤；在滤液中加入磷钼酸溶液（1→10）1ml，产生黄绿色沉淀。

（2）取本品0.1g置试管中，加入硫氰酸钾和硝酸钴各0.1g，混合后，加入二氯甲烷5ml，溶液呈蓝色。

【检查】
水分 取本品2.0g，照水份测定法（附录VIII M第一法A）测定，含水份不得过2.0%。

羟值  精密称取五氧化二磷50°C减压干燥24小时的供试品3.5g，照聚乙二醇400项下的方法检查，羟值应为178～197。
环氧乙烷和二氧六环  取本品，照聚乙二醇400项下的方法检查。 

环氧乙烷不得过百万分之一，二氧六环不得过百万分之十。

甲醛  取本品，照聚乙二醇400项下的方法检查，应符合规定。
